
Bild 1: Blechseite

Bild 2: Blechseite100 µmBild 3: Blechseite

Bild 4: Blechseite

Füller (Pos.3) 
C, O, Al, Si, Cl, Ti, Fe, Zn 

Korrosionsschutzschicht 

Zwischen Korrosionsschutzschicht und Füller 
(Pos.2) Cl !!!! 

Korrosionsschutzschicht (Pos.1) 
C, O, P, Ti, Fe, Zn 

055P1364 

 250 : 1 055P1354 
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Bild 5: Blechseite 

Bild 7: Blechseite 

Bild 6: Blechseite 

Rostpusteln 

Rost 
C, O, Cl, Ti, Fe, Zn 

Geothitbelag (alpha-FeOOH) 

 350 : 1 

055P1363 

 650 : 1 

055P1355 

055P1338 
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